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Skada i dvre silpartiet i batch kokare :

| » Berakningstryck: 1,0...14,0 bar
mi B « Temperatur: 0...+250 °C
' £  Volym: 300 m3

ﬁﬂ L « Tillverkningsar: 1994

* Tillverkningsmaterial: 1.4462

Inspecta
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» Tankolycka 15.9.2010
» Explosion i lagertank i samband med byte av tak.

» Kalla:
— Olycksundersokning nr.: 11573/06/2010
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« Pumpcistern for sapa

— Ibruktagningsar 2004

—Volym 100 m3

— Diameter 4500 mm

— Material : Botten + mantel P355, s=9,0 mm
Tak 1.4301, s=4,0 mm
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