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}l Tubskada orsakad av sméaltagenombrott
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}l Barlucka till skyddstak

* Luckan ar belagen
pa plan 6.

« Smaltagenombrottet
pagick ca 8 dygn innan
det stoppades och en
lada som fylldes med
eldfast massa gjots
nedanfor befintlig
gjutlada.



TRUST & QUALITY www.inspecta.com

}l Undanbockning

e Skadat
omrade
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}l Sprickor i kompoundskitet
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}l Sprickor i fenavslut
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}l Utkapat tubprov

2013-03-19




TRUST & QUALITY www.inspecta.com

}l Materialundersokning

"Klammorna” anger sprickornas ungefarliga djup.

Ingjutningsplast

Rostfritt |

ﬁolstél

Ingjutningsplast
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)l Sprickor i kolstalet

Rostfritt stal

Den storsta sprickan gar 2,7mm ner i kolstalet.
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}l Nya tuber installerade

« Orsaken var ett smaltalackage som
fortgick under en relativt lang period

« Tuberna fick forhojd temperatur da
vattnet inte formadde kyla tillrackligt
och orsakade darmed termisk
utmattning.
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