Skadeinformation fran utlandet

Skog 2013, Sundsvall 22 mars
Per-Anders Ottosson [Inspektor]
Max Johanson [Inspektionschef]
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Agenda

*Metso Power

*Cirkulationsproblem
BFB panna, Europa

*SodalGsartank-
explosion, Asien
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Metso Power

* Foregangare inom teknik for pannor
med fluidiserande badd

@ Main offices
@ Production/Service centers

* Globalt ledande inom losningar for > Sales andor
. o . . . engineering offices
kemisk atervinning for Massa-och
pappersindustrin | : Tammerfors

* Service fokus
- Dygnet runt jour 031-44 11 12

* Omsattning EUR 870 miljoner 2012
* 1,900 anstéllda

* Forsaljnings- och Ingenjorskontor
over hela varlden

* Produktion och Service center dver

hela varlden R
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+33 in-house metallurgical Invest.
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Nytt metallurgiskt laboratorium =%
Fordubblad kapacitet
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Fokus pa:

Halsa
Sakerhet

\

P& Metso Powers |
labratorium i Goteborg,
utfors olika typer av
metallografiska understkninga

*Tubprovsanalyser
*Havriundersékningar
*Svetsprover
*Produktionstester
*Utvecklingsprojekt




8

SKOG 2013

Cirkulationsproblem BFB Panna, Europa

Introduktion

* 2008 byggdes pannan av en mindre europeisk panntillverkare.
* 2009 gasexplosion.

© 2010/2011 upptackt av cirkulationsproblem.

® 2010-2013 diverse lackor i tak och sidovaggar ovre del.

* Metallurgiska undersokningar utforda pa Metso Powers laboratorium
pa taktuber visar att dom har varit kraftigt 6verhettade med
temperatur pa éver 540° under langre tid, material 16Mo3

* Berakningar gjorda av Metso pavisar cirkulationsproblem.
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Cirkulationsproblem, BFB Panna Europa

* Deformerat tak

Taket buktar inat ca 200mm. Problem med att fa gammal
panel och ny tub att passa.
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Cirkulationsproblem BFB Panna, Europa

* Sidovaggar ovre del mot front.

Kraftigt
deformerad

vagg

Fenstal och
tuber visar att
det varit mycket
varmt en langre
tid.

Bristfalliga
svetsreparationer
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Cirkulationsproblem, BFB Panna Europa

* Daligt utférda svetsforband leder till sprickproblem i tuberna.

* Pga av dalig vattencirkulation har tubmaterialet blivit verhettat och
forstort.

Kraftig spricka pa Deformation av gamla  Bindfel p& insida tub.
utsidan delen mot eldstaden. Urtagen fran eldstads
vaggen.
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Cirkulationsproblem,BFB Panna Europa

* Metallurgisk undersokning fran provbitar. Undersokningen &r utforda
pa Metsos laboratorium i Goteborg.

Referens tub som
visar ett generellt
normalt forhallande
mellan Ferrit och
Perliti 16Mo3

12 \ © Metso

Materialet har varit utsatt Tubernas vagg-
for temperaturer pa ~540° tjocklek minskat till
under lang tid. Resultatet halften 2,33mm,
ar endast Ferrit | Original ar 5,0mm
materialet.
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Explosion i Lsartank Asiatiskt Pappersbruk

* Utseendet vid haveriplatsen nar vi anlande till bruket

Det var lite “rorigt” forsta dagen
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Explosion i Lsartank Asiatiskt Pappersbruk

* Loprannor och minihuvar.
- Tryckkarlet (Pannan) var oskadd och tat vid provtryckning.

Skador pa l6prannorna Skadad minihuv

15 o ) metso



SKOG 2013

Explosion i Lsartank Asiatiskt Pappersbruk

* Skador pa "Dog House” och omrorare.

"Dog house” reparerades Aven omrorarna
pa plats reparerades pa plats
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Explosion i Lsartank Asiatiskt Pappersbruk

° Infastningsram for mittre I6pranna ersattes med en ny.

* Losartanken hade "overlevt” ganska bra endast mindre
deformationer.

Mittersta lopets ram Tanken hade klarat sig mycket bra,
INnan montaget av ny. endast mindre deformation i 6vre del
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Explosion | LOosartank Asiatiskt Pappersbruk

Samanfattning skador

* Tre stycken loprannor kraftigt deformerade dock inget lackage.
* Infastningsram pa mittenlopet.

* Alla minihuvar och kylvattenrér samt angror.

* Aven mindre deformation i tanken.

* Nedre "dog house” Deformerade.

* Bada omrorarnas infastningsramar.

* Primarluftspjall deformerade.

* Gallerdurk pa sekundarnivan hade flyttat pa sig.
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Explosion | Losartank Asiatiskt Pappersbruk

LOsartanks explosion.

* Pannan startades 6 dygn senare. Metso kunde leverera nya
I6prannor till site pa totalt 5 dygn tullat och fardigt fér montage.

Vad var orsaken?

* 1. En omrorare urkopplad. ( sedan nagra dagar tillbaka: orsak
mekaniskt lackage i flans)

* 2. Valdigt hog niva i [6sartanken.
* 3.HOg densitet pa gronluten (1313kg/m3). Normalt ar runt 1140kg3m3

* 4, Lag sulfiditetsniva pa svartluten, smaltan i I6prannorna hade hdg
viskositet.

* 5 HOg badd i ugnen.
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Expect results
Inspection gives results
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