TRUST & QUALITY www.inspecta.com

SKOG 2010 SUNDSVALL
Skador pa tryckkarl i Finland / Johan Vesternas Inspecta Tarkastus Oy

‘J

&H
)




TRUST & QUALITY www.inspecta.com

SKOG 2010 SUNDSVALL
Rorskada pa angdom

e Sodapanna
— Byggar 2004
— Konstruktionstryck 131 bar
— Konstruktionstemperatur 505 °C

— | samband med uppstart efter servicestopp noterades vattendropp fran
isoleringen kring angdomen.
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SKOG 2010 SUNDSVALL
Rorskada pa angdom
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SKOG 2010 SUNDSVALL
Rorskada pa angdom
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SKOG 2010 SUNDSVALL
Skada i manlucksOppning / vanster vagg

Inspecta




TRUST & QUALITY www.inspecta.com

SKOG 2010 SUNDSVALL
Skada i manlucksdppning / héger vagg
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Skada i manlucksOppning / héger vagg
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SKOG 2010 SUNDSVALL
Biokorrosion i rorsystem

« Varmvatten och tatningsvatten rorsystem pa lut-och kaustiserings-
avdelning.

Material: 1.4307

ca. 5 ari drift



TRUST & QUALITY www.inspecta.com

SKOG 2010 SUNDSVALL
Biokorrosion i rorsystem / Tatningsvatten
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SKOG 2010 SUNDSVALL
Biokorrosion i rorsystem / Tatningsvatten
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SKOG 2010 SUNDSVALL
Biokorrosion i rorsystem / Varmvatten
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