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• Sodapanna
− Byggår 2004

− Konstruktionstryck 131 bar

− Konstruktionstemperatur 505 oC

− I samband med uppstart efter servicestopp noterades vattendropp från
isoleringen kring ångdomen.
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Biokorrosion i rörsystem
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• Varmvatten och tätningsvatten rörsystem på lut-och kaustiserings-
avdelning.

Material: 1.4307

ca. 5 år i drift
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