SKOG 2010
Natronlutcistern - Sprickbildning
Sven Bergstedt

)l Nomenklatur

« Tillverkningséar: 1989

« Volym: 90 m3

« Drifttemperatur: 30-40°C
» Material: Kolstal (1330)

« Driftsatt 1989
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)l Aterkommande besiktning

» 1996 Minde spricka vid genomforing for angslinga agardad

+ 2002 Del av mantelplat vid genomféring foér &ngslinga utbytt beroende p& sprickor
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)l Skademekanism

« Alkalisk spanningskorrosion. Interkristallina sprickor har startat fran lutsidan och
vuxit ut genom mantel med lackage som foljd.
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)l Orsak

» En férandring av driften 6kade atgangen pa natronlut.
» Lag niva i cisternen satte temperaturregleringen ur spel.
« Forhojd temperatur i cisternen.

« Alkalisk spanningskorrosion i ren lutmiljo sker inte i kolstal under 50°C
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)l Atgard

 Cisternen skrotades

« Kontrollera styrning av temperaturen.

» Placering av givare

» Uppvarmning med LT-anga (temp. ca 150°C) kan skapa problem i kolstal.
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